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ZADATAK ZAVRSNOG RADA

Testiranje membranske elektrode na Zzeljezove(lll) ione u otopini zeljezovog
Klorida pri pH = 1 i pH = 1,5 te na osnovu rezultata koji su prikazani graficki

utvrdivanje primjene u praksi



SAZETAK

Cilj zavrSnog rada je testiranje selektivnih membranskih elektroda Cija je glavna
komponenta zeljezov(ll1) fosfat u kiselom mediju (pH = 1 i pH = 1.5). U ovom radu
objaSnjena je priprema i dobivanje membrana te priprava otopine zeljezovog(lll)

klorida za odziv na zeljezove(lll) ione.
Odziv na zeljezove(l11) ione ispituje se kod dvije membrane :

Membrana 4 - FePO4:Ag,S:PTFE uomjeru 1:4:5
Membrana 5 - FePO4:Ag,S:PTFE uomjeru 1:5:6

Membrane su ispitivane metodom slijednog razrjedenja pri Cemu se koristila otopina
zeljezovog(lll) klorida. Metodom slijednog razrjedenja se mjerio potencijal koji ovisi 0
smanjenju koncentracije Fe** iona i vrijeme odziva. Mjerenja su se ponavljala tri puta.

Rezultati su prikazani graficki.



SUMMARY

The base of this bachelor thesis is testing selective membrane elektrodes whose
main component is ferrous phosphate in acidic medium (pH = 1 and pH = 1.5 ). This
thesis explains the preparation and production of membranes and the preparation of a
solution of ferric chloride for response to ferric ions.

The response to iron(l11) is tested with two membranes:
Membrane 4 - FePO,: Ag,S: PTFE in 1: 4: 5 ratio
Membrane 5 - FePO4: Ag,S: PTFE in 1: 5: 6 ratio

The membranes were examined by sequential dilution method using a solution of ferric
chloride. The sequential dilution method measured the potential, which depends on the
decrease of Fe** ijon concentration and response time. The measurements were repeated

three times. The results are presented graphically.
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UvoD

Za odredivanje zeljezovih(lll) iona postoje brojne metode koje su relativno
skupe jer zahtijevaju vecu energiju, vecu radnu snagu te na taj nacin nisu ekonomicne.
Takve metode su primjerice plazma-masena spektrometrija, voltametrija,
kromatografija, atomska apsorpcijska spektrometrija i brojne druge. Medutim, postoje
ionsko-selektivne elektrode (ISE) koje pokazuju ucinkovitost, brz odziv na zeljezove

ione, imaju $iroko mjerno podrugje te su relativno jeftine.*

Zbog ovih znacajki danas se Cesto koriste i zanimljive su brojnim znanstvenicima u
njihovim istrazivackim radovima. Velika mana potenciometrijskin metoda u odnosu na
druge tehnike je znaCajno visa koncentracija dokazivanja odnosno veca detekcijska

granica te manja selektivnost.

Opcenito, Zeljezo je jedan od najvaznijih metala Cija je rasprostranjenost u prirodi
velika. U Cistom stanju je bijel, mekan, ima slabu toplinsku i elektricnu provodnost.
Pojavljuje se u obliku ruda: silikatnih, oksidnih, karbonatnih te sulfidnih. Najvaznije
oksidne rude Zeljeza su limonit, hematit i magnetit, a karbonatna siderit te se one koriste
za dobivanje Zeljeza. Zeljezo je neplemeniti metal tj. metal s negativnim elektrodnim
potencijalom i kao takav otapa se u neoksidirajucim kiselinama. U oksidiraju¢im
Kiselinama se ne otapa veC postaje pasivan stvaranjem povrsinskog oksidnog sloja. Na
zraku nije stabilan te nakon odredenog vremena na njegovoj povrsini dolazi do
stvaranja hrde. Stupnjevi oksidacije kod Zeljeza su +2, +3 i +6. Spojevi stupnja
oksidacije +2 imaju ionski karakter dok spojevi stupnja oksidacije +3 imaju kovalentni

karakter.?

Zeljezo se najvise primjenjuje u obliku Celika, a manje u obliku sirovog ili lijevanog
Zeljeza. Lako se preraduje te se koristi za izradu strojeva, automobila, gradevina. Celik
je legura Zeljeza koji se danas koristi iskljuCivo za izradu konstrukcija. Takoder, Zeljezo
ima veliku vaznost u Zivotu biljaka i Zivotinja. Nalazi se u svim stanicama jer je glavni

sastojak hemoglobina.®
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1.1. POTENCIOMETRIJA

Potenciometrija je elektrokemijska metoda kojom se mjeri razlika potencijala
izmedu dviju elektroda, referentne i indikatorske, u elektrokemijskoj celiji s
elektrolitom. Metoda se izvodi u ravnoteznim uvjetima. Kroz elektrokemijsku celiju
tijekom mjerenja napona ne tecCe struja ili teCe relativno mala struja koja ne utjeCe na
ravnotezno stanje na elektrodama tj. ne dolazi do promjene sastava otopine te je zbog
toga potenciometrija jako korisna kvantitativna metoda. Ovom metodom se odreduju
promjene slobodne entalpije, konstante ravnoteze kemijskih reakcija i aktivitet odnosno
koncentracija i koeficijent aktiviteta velikog broja molekulskih vrsta u otopinama. Za
mjerenje razlike potencijala koriste se osjetljivi mjerni uredaji kao Sto su potenciometar

i voltmetar s velikom ulaznom impedancijom ili pH-metar.*

Razlika potencijala koja se javlja izmedu indikatorske i referentne elektrode nastaje kao
posljedica razlike aktiviteta izmedu vanjske i unutarnje otopine. Referentna elektroda je
elektroda Ciji je potencijal (Erf) poznat i ne mijenja se tijekom mjerenja jer ne ovisi 0
aktivitetima odnosno o koncentracijama iona u otopini i 0 koncentraciji analita. S druge
strane, potencijal (Einq) indikatorske elektrode ovisi o aktivitetu odnosno koncentraciji
analita. Na granici izmedu dvije kapljevine koje formiraju elektrolitni most nastaje

kontaktni potencijal. (Exon).

Apsolutne vrijednosti pojedinacnih poluclanaka ne mogu se odrediti
eksperimentom jer dolazi do stvaranja graniCne faze s dodatnom elektrokemijskom
ravnotezom i razlikom potencijala prilikom spajanja dviju faza na elektrodu u

ispitivanom sustavu te se mogu odrediti samo potencijali €lanaka.”

Posljedica toga je definiranje univerzalne referentne elektrode, standardne
vodikove elektrode(SVE) koja se simboli¢ki prikazuje: Pt|H.(a=1)|H"(a=1). Prema
IUPAC-ovoj konvekciji standardni potencijal vodikove elektrode jednak je nula volti

(Eq = 0.0 V) pri svim temperaturama.®

Potencijal ¢lanka se moZe prikazati :

glanka — ind — ref T kon



Elektrokemijski Clanak je Clanak u kojem dolazi do pretvaranja kemijske energije u
elektricnu energiju i obrnuto. Jednostavni prikaz elektrokemijskog Clanka (Slika 1.):

indikatorska elektroda |otopina 1||elektrolitni most||otopina 2| referentna elektroda

referentna l indikatorska
elektroda elektroda
~
otopina
analita
7 J

Slika 1. Prikaz elektrokemijskog &lanka®

Razlikuju se elektroliticki i galvanski Clanci kao osnovni elektrokemijski Clanci. Kod
elektrolitickih Clanaka je kemijska reakcija omogucena vanjskim izvorom energije, a
kod galvanskih Clanaka odvija se spontana kemijska reakcija na elektrodama kao
posljedica razlike potencijala elektroda, dok tok elektrona ide s anode prema katodi
preko vanjskog vodica. Galvanski ili voltini ¢lanci sluze kao spremnik za energiju i

nazivaju se baterije.



1.1.1. INDIKATORSKE ELEKTRODE

Idealna indikatorska elektroda daje brz, uCinkovit i ponovljiv odziv na promjene
koncentracije iona (ili skupine iona) analita. Razlikuju se dvije vrste indikatorskih
elektroda : metalne (kovinske) i selektivne (membranske). Razlikuju se na temelju
razlike potencijala na dodirnoj povrsini elektroda — otopina koja je posljedica
elektrokemijske reakcije na povrsini elektrode. Kod metalnih elektroda je razlika
potencijala na dodirnoj povrsini elektroda posljedica redoks-reakcije na elektrodi. Kod
selektivnih elektroda razlika potencijala je posljedica promjene slobodne entalpije
reakcije prijelaza iona, ionskom izmjenom, adsorpcijom, ekstrakcijom ili nekim drugim

na¢inom kroz medusloj membrana — ispitivana otopina.*

1.1.2. METALNE(KOVINSKE) ELEKTRODE

Potencijal reverzibilne metalne elektrode opisan je Nernstovim izrazom. OpCi

prikaz redoks sustava je : M*" +ze” M i potencijal elektrode pri 25°C je :

0,059 Z+

MZE
gdje je:
E° - standardni elektrodni potencijal redoks sustava
am” iam - aktiviteti oksidiranog i reduciranog oblika redoks - sustava metala
Metalne elektrode se dijele na:

a) elektrode I. reda,
b) elektrode Il.reda,
c) elektrode Ill.reda,

d) inertne kovinske elektrode.
1.1.2.1. ELEKTRODE |. REDA

Brzo formiranje dinamiCke ravnoteZe izmedu metala i njegovog iona u otopini
objasSnjavaju kovinske elektrode metala: bakar, cink, bizmut, kadmij, kositar, olovo,
srebro, talij i Ziva. Cink se kao elektroda prvog reda koristi ograni¢eno jer se otapa u

kiselim otopinama. Kako je aktivitet Cistog metala jednak jedan, potencijal kovinske



elektrode metala ¢e ovisiti samo o aktivitetu iona metala u otopini te se prikazuje

Nernstovim izrazom. RavnoteZa izmedu metala M i njegovih iona, kationa M™ je:
M™ +ne” M(s)
te potencijal za ovu ravnotezu glasi:

0,0592 1 0,0592

ind = MNEm(s) T log T MrEm(s) T log wn+

gdje je:
Eina — elektrodni potencijal metalne elektrode
mn+ - aktivitet iona ili priblizna molarna koncentracija[ ~ *] kod razrijedenih otopina

Kako se u razrijedenim otopinama umjesto aktiviteta \n+ moZe uzeti koncentracija
[ *], elektrodni potencijal se prikazuje :
_ 0,0592
ind = M"Zm(@s) T T
PovecCavajuéi koncentraciju metalnih iona u otopini iz jednadZzbe se zakljucuje da je
potencijal elektrode sve pozitivniji, a smanjujuéi koncentraciju sve negativniji (Slika

2.). Neke kovine daju nagib koji odstupa od teorijskog Sto se objasnjava napetostima i

deformacijama u kristalnoj strukturi ili prisutnostima tankog sloja oksida na povrsini.”

i

iafal = 0
odsjedak = E,, n

pMe

Slika 2. Ovisnost koncentracije metalnih iona o potencijalu elektrode I. reda®



1.1.2.2. ELEKTRODE II. REDA

Osim Sto se metali mogu koristiti kao indikatorske elektrode za vlastite katione,
takoder se koriste za odredivanje aniona koji s kationima metala formiraju slabo topljive
taloge ili stabilne komplekse. Potencijal takvih kovinskih elektroda ovisi o dosegu
kemijske reakcije i o aktivitetu molekulske vrste koja kemijski reagira s metalnim
ionom. Primjerice, potencijal srebrene elektrode ovisi o koncentraciji kloridnog iona u
otopini (Slika 3.).°

Za reakciju :
AgCI(s) + e~ Ag(s) +CI~

potencijal elektrode prema Nernstovoj jednadzbi je:

o
sp

ClI=

odnosno
ind = Agckages) — 0,0592log[  ~] = 0,222 +0,0592

buduci da se aktivitet srebrovih iona prikazuje jednadZbom:

0
_ _Sp

Agt —
ClI—

Moze se zakljuciti da se srebrena Zica u dodiru sa slabo topljivim AgCIl moZze koristiti

kao elektroda drugog reda za mjerenje aktiviteta kloridnih iona.

-

" odsjetak = Ej

o

pCl

Slika 3. Ovisnost koncentracije kloridnih iona o potencijalu elektrode II. reda®



PomocCu metalnih elektroda se odreduje aktivitet aniona koji sluzi metalnom ionu
elektrode da tvori stabilan i topljiv kompleks. Za primjer sluzi zivina elektroda koja se
koristi za odredivanje aktiviteta Y* odnosno aniona etilendiamintetraoctene kiseline
(EDTA). Ako se otopini koja sadrzi Y* ione pridoda u vrlo malim kolig¢inama Hg**

iona, u otopini se nalazi samo kompleksni HgY? ioni.*

Kao posljedica elektrodne reakcije koja je vezana s kemijskom reakcijom stvaranja i

raspada kompleksa javlja se potencijal metalne zive koji proizlazi iz reakcije:
HgY2~ +2e~  Hg(l) + Y4~
i prema Nernstovom izrazu za ovu reakciju glasi:

0,059 [ 4]
ind — 0,210 - > |Og[ 2_]

gdje je {gyz-pg = 0,210

Buduci da je konstanta nastajanja HgY? relativno velika (iznosi 6,3 10%!), koncentracija
kompleksa ostaje konstantna u S$irokom rasponu koncentracija Y* te Nernstova

jednadzba moZze biti zapisana u obliku :

0,0592 4 0,0592
id = T logl 1= + 5
pri Cemu je:

0,0592 1

=0,21— > Iog[ ]
Uz navedene uvjete Zivina elektroda se koristi kao elektroda drugog reda za titracije s
EDTA.

1.1.2.3. ELEKTRODE Ill. REDA

Elektrode treceg reda su kovinske elektrode kod kojih je elektrodni potencijal
funkcija koncentracije nekog drugog kationa, a ne kationa metala od kojeg je sama
elektroda napravljena. Potencijal elektroda ovisi o koncentraciji njihovog kationa u
otopini, dok se njegova koncentracija regulira koncentracijom zajedni¢kog aniona koji

pokazuje ovisnost o koncentraciji drugog kationa. Razlog zbog kojeg su ove elektrode



trome i nestabilne je taj Sto se javlja Citav spektar ravnoteza koje se moraju formirati

prije nego $to se dobije stabilni potencijal.?

Zivina elektroda se mozZe Koristiti kao i elektroda treceg reda za mjerenje aktiviteta
Ca?*, Zn®*, Co*, Ni*" i Cu* iona koji sa Y* stvaraju stabilne komplekse, ali nisu
stabilni kao HgY* kompleks odnosno manje su stabilni.*

1.1.2.4. INERTNE KOVINSKE ELEKTRODE

Inertne kovinske elektrode su redoks elektrode gdje se metal elektrode koristi
kao nositelj elektrona drugog redoks sustava te na taj nacin sam ne sudjeluje u nekoj
redoks reakciji. Takve elektrode su zapravo elektrode plemenitih odnosno inertnih
metala: platine, zlata, paladija i ugljika koji pokazuju odziv na potencijal elektrona
redoks sustava s kojim su u kontaktu. Njihov standardni potencijal je pozitivan. Veliku
primjenu imaju kod redoks-potenciometrijskih titracija. U inertne kovinske elektrode
ubrajaju se vodikova i kinhidronska elektroda.”

Za primjer se uzima platinska elektroda, koja je uz elektrodu zlata najcesce koristena
inertna elektroda. Uronjena u otopinu koja sadrzi cerijeve(lll) i cerijeve(lV) ione,
platinska elektroda pokazuje potencijal koji se opisuje sljedecom relacijom:
[ %]
ind = cedtedt 0,0592'09—44_:|
Prije uporabe inertne kovinske elektrode zahtijevaju CisCenje Sto se radi uranjanjem u
nitratnu Kiselinu i ispiranjem destiliranom vodom ili elektrolizom gdje se kroz elektrodu

provodi katodna struja male jacine.*

1.1.3. MEMBRANSKE (SELEKTIVNE) ELEKTRODE

U potenciometriji veliku primjenu imaju membranske elektrode, osjetne naprave
koje su kreirane tako da njihov potencijal ovisi o aktivitetu samo jedne ionske vrste
prisutne u potenciometrijskoj Celiji. Razlika potencijala se javlja s jedne odnosno s
druge strane na grani¢noj povrSini §to ovisi o aktivitetu aktivnih iona ukoliko se
pretpostavi grani¢na povrSina izmedu dviju elektrolitnih faza kroz koju mozZe prodéi

samo jedna ionska vrsta.



Pretpostavi li se da je selektivno ponaSanje grani¢ne povrSine ostvareno pomocu
idealne membrane, razliku potencijala na membrani (En) pri kojoj se uspostavlja

dinamicka ravnoteza na grani¢noj povrsini je moguce prikazati:
— i
m=—In—
1] ir
gdje je a; aktivitet iona na jednoj strani, a a;r aktivitet iona na drugoj strani.

Ukoliko se pretpostavi da je a; konstantan, Er, se iskazuje relacijom:

m — —In i
j
Membranske elektrode Cesto dobivaju naziv p-ionskih elektroda zbog rezultata koje se
prikazuju kao p-funkcije poput pH, pCa ili pNO; .°

Membranske elektrode se dijele na osnovu sastava membrane na :

elektrode s kristalnom membranom koje mogu biti homogene i heterogene
membrane,
elektrode s nekristalnom membranom koje mogu biti staklene elektrode i

elektrode s mobilnim prenositeljem.

Takoder, postoje elektrode koje su osjetljive na plin te se temelje na elektrodama s

nekristalnom membranom.

1.1.3.1. ELEKTRODE S KRISTALNOM MEMBRANOM

Elektrode s kristalnom membranom se dijele na homogene i heterogene (Slika
4.). Membrana ovih elektroda sadrzi teze topljivu sol metala kao aktivhu komponentu.
Selektivnost kao jedno od svojstava membrana ovisi 0 konstanti produkta topljivosti
teSko topljive soli koje €ine membranu. Kao posljedica stanja ravnoteZe reakcije
izmjene iona u otopini i u ¢vrstoj fazi membrane javlja se potencijal elektroda s

kristalnom membranom. Elektrode su selektivne na ione koji se nalaze u membrani.’
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Unutarnja
referentna
elektroda

Elektri¢ni
‘ vodic

Unutarnja
otopina

(| e |
~

Membrana

Slika 4. Izgled elektrode s kristalnom membranom®
a) Homogene membrane

Membrane sadrze kristalnu tvar jednog spoja (Ag»S), homogene smjese spojeva
(Agl/Ag.S) ili mogu biti monokristalne ploCice (LaFsz). Za pripremu homogenih
membrana koje Ce pokazivati odziv na odredene katione odnosno anione koriste se u
vodi teSko topljive soli. Takoder, Cesto se stvaraju membrane od smjese dviju ili vise

kristalnih tvari gdje je samo jedna tvar membrane elektrokemijski aktivna.

Pomocu ovih membrana napravljene su ionsko-selektivne elektrode za ione:
Ag', Cd**, cu®*, Pb* F, S* ,CI, I, CN" i SCN". Primjerice, membrana napravljena od
AgsS je selektivna za ione: Ag*, CI', I, Hg,?* i druge ione koji formiraju tesko topljive
spojeve bilo s ionima srebra ili sa sulfidnim ionima. Elektri¢ni kontakt s unutraSnjom
stranom membrane moguce je realizirati neposredno preko metalnog vodiCa kod
vodljivih membrana koje su napravljene od Ag-soli jer su Ag® ioni pokretljivi kroz
tijelo membrane. Za primjer mogu se koristiti bakrovi(ll) ioni za Cije odredivanje su
izradene ionsko-selektivne elektrode s homogenom kristalnom membranom na bazi
srebrovog sulfida i bakrovog(l) jodida odnosno srebrovog sulfida i bakrovog(ll) sulfida.
Izrada elektroda je vrlo jednostavna. Najprije se istaloZe soli u laboratoriju koje se
mogu pomijesati te po potrebi se dodaje neka inaktivna tvar kao Sto je teflon, polistiren

ili polipropilen u prahu te se pre$aju u membranu.’

Svojstva homogenih elektroda s ¢vrstom membranom prvenstveno ovise u kakvom je
stanju povrSina elektrode. Takve elektrode koje imaju fino ispoliranu povrSinu imaju
brzi odziv. lonsko-selektivne elektrode se danas mnogo koriste jer su pristupacne, a
pojavljuju se u kombiniranom obliku 3to znaCi da jedna elektroda sadrZi i indikatorsku i

referentnu elektrodu.
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b) Heterogene membrane

Kod elektroda s heterogenom membranom aktivna tvar je dispergirana u
cvrstom elektrokemijski inaktivnom nosivom materijalu. Kao nosivi materijal najvise se
koristi silikonska guma koja daje Cvrstu membranu. Manje u upotrebi su polimerni
materijali na bazi polietilena i dimetilpolisiloksana. Ove membrane se pripremaju tako
da se najprije mijeSa aktivni materijal primjerice sa silikonskom gumom, a potom slijedi
presanje u ploCice. Nakon Sto su oCvrsnule, membrane se lijepe na otvor staklenog ili
plasticnog nosacCa. Elektricni kontakt se ostvaruje izravno preko unutradnje elektrolitske

otopine i unutrasnje referentne elektrode.’

Prije koriStenja, ove elektrode se kondicioniraju u 0,1 M otopini iona za koje su
selektivne. Ovim elektrodama se odreduju ioni: Ag*, CI', Br’, I, CN", SCN" i §°.

1.1.3.2. ELEKTRODE S NEKRISTALNOM MEMBRANOM

Ove elektrode obuhvacaju ionske ili nenabijene Cestice koje predstavljaju
aktivne komponente membrane. Sto se ti¢e inaktivnog nositelja, moze biti porozan kao
Sto je mikroporozni filtar ili neporozan kao primjerice staklo i PVC. Jedna od
najpoznatijih elektroda s nekristalnom membranom je staklena elektroda (Slika 5.). Ta
elektroda se sastoji od tanke staklene membrane (pokazuje osjetljivost na pH), otopine
klorovodicne kiseline koja je zasicena srebrovim kloridom dok srebrena Zica u toj

otopini karakterizira referentnu elektrodu Ag/AgCl koja ne pokazuje osjetljivost na pH.

Staklene membrane su napravljene od raznog stakla koji imaju odredeni kemijski
sastav i pokazuju dobar odziv do pH = 12, a one napravljene od litijevog ili barijevog

stakla pokazuiju selektivnost i iznad pH = 12.”

Kako bi odredili pH, pri mjerenju elektromotorne sile ¢lanka se staklena elektroda spaja

sa vanjskom referentnom elektrodom odnosno zasiéenom kalomelovom elektrodom.*
Clanak se moZe prikazati shematski:
ZKE|[ 3 *]=aystaklena membranal[ 5 *]=a[ ~]1=1,0 M, AgCl(zasi¢ena)|Ag

gdje je: aj=aktivitet vanjske otopine (nepoznati) , a,=aktivitet unutrasnje otopine

(konstantan)
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PovrSina staklene membrane se mora uroniti u otopinu kako bi imala ulogu pH
elektrode jer u protivhom na suho staklo nece utjecati pH. Potrebno je da staklena
elektroda provodi elektriCnu struju, a vodljivost se javlja kao posljedica gibanja
natrijevih i vodikovih iona. Natrijevi ioni nose naboj u suhoj unutradnjosti membrane
dok se protoni gibaju u sloju gela. Na membrani se formira granicni potencijal E;, koji
ovisi 0 pH-vrijednosti otopine analita. Predstavlja razliku potencijala E; i E; koji nastaju
na granici faza: gela i otopine.”

Odnos izmedu grani¢nog potencijala i vodikovih iona moguce je predoCiti :

b= 1— »=00592log—
2

Moze se zakljuciti da graniCni potencijal ovisi o aktivitetima vodikovih iona u

otopinama s obje strane membrane.

@)

ni - b
Elektricni kontakt otvor za nadolijevanje ®)
otopine
Zastitna kapa alla Hidratizirani Hidratizirani
Staklena cijev sioj stakia (HS,)  SUNCSBKIO sioj stakia (HS,)
Stakieno lijelo H* @ W | A HE
lektrod A +
elektrode H* o = @ ~| H*
Unutarnja pufer : e i
: J p Unutamija HT + @ |'_\| H+ + VanJSKa
otopina im HY | 2o T H'[ (ispitivana)
(s dodatkom KCI) otopina bl &L L ) O topi
a (H") = konst. H*H 5w Hs oorna
: s & +H a (H") = promjenjiv
H* ; an H*
B E o &
H_!'i LE) (‘P‘ . i ez 1‘H
H+ H* s '_) |:-|-_:| H H*
e

Unutamja i
referentna elektroda t t t A
(npr. Ag/AgCl) E: E; E;: E

Sfema staklena
membrana

Slika 5. Staklena elektroda (a) i presjek kroz staklenu membranu (b)’

1.1.4. SPECIJALNE IONSKO-SELEKTIVNE ELEKTRODE

Ova vrsta elektroda obuhvaca dvije membrane koje su razdvojene slojem
elektrolitske otopine koji je relativno tanak i dijeli se na: elektrode za plinove i

biosenzore.
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a) Elektrode za plinove

Elektrode za plinove se koriste za mjerenje koncentracije ili parcijalnog tlaka
NHs, CO,, SO;, NO,, HF, H,S i HCN (Slika 6.). UkljuCuju dvije membrane: hidrofobnu
koja je propusna za plin i membranu koja pokazuje selektivnost za ione. Izmedu njih je
tanki sloj elektrolitne otopine gdje se interakcijom s nekim plinom stvaraju ioni koji
utjeCu na potencijal same elektrode. Potencijal elektrode je razmjeran parcijalnom tlaku

mjerenog plina u uzorku.*

Staklena elektroda

| CO), propusna
AN membrana

\

L — 0.1 MKCI
" HCO;y pufer

Slika 6. Shematski prikaz elektrode za plinove®
b) Biosenzori

Biosenzori su uredaji Ciji izumitelj je Leland C. Clark. Naime, Clark je

1962.godine na povrsinu elektrokemijskog senzora imobilizirao enzim.’

Biosenzori rade na temelju specificnog katalitickog djelovanja enzima za selektivno
odredivanje koncentracije odredene molekulske vrste. Prostor koji se nalazi izmedu
povrSine selektivne elektrode i dijafragme sadrZzi materijal u kojem je imobiliziran
enzim. Kako enzim reagira na molekulsku vrstu kataliticki, stvara se produkt na kojeg je
indikatorska elektroda selektivno osjetljiva. Elektroda za mjerenje koncentracije uree je

prva takva elektroda. Urea reagira s vodom pomo¢u enzima ureaze.’
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Biosenzori se dijele:

prema tipu pretvorbe signala (elektrokemijski, optiCki, temperaturni biosenzori i
bisenzori mase),

prema koristenom bioreceptoru (enzimski biosenzori i imunosenzori).

Biosenzori imaju veliku primjenu u proizvodnom procesu, zdravstvenoj skrbi,

biomedicini, agrikulturi, praéenju okolisa i drugo.®
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1.1.5. REFERENTNE ELEKTRODE

Za tocno mjerenje elektrodnog potencijala vrlo je vazna kvaliteta referentne
elektrode. Referentna elektroda je elektroda Ciji je elektrodni potencijal (Erf) poznat,
stalan i ne ovisi 0 koncentraciji analita. Pomocu referentne elektrode se mjeri potencijal
radne odnosno indikatorske elektrode. Dogovorom je odluCeno da je referentna

elektroda uvijek anoda.
Idealna referentna elektroda bi trebala imati odredene karakteristike, a one su:

jednostavna izvedba,
stalan i poznat potencijal, neovisan o sastavu otopine,

pri prolazu malih struja potencijal mora biti konstantan i reproducibilan.

Primjer referentnih elektroda su standardna vodikova elektroda, kalomelova elektroda te
elektroda srebro/srebrov klorid. Medutim, standardna vodikova elektroda se ne Kkoristi
za svakodnevna mjerenja jer je opasnha zbog struje plina, a i njezino odrZavanje je
zahtjevno i sloZzeno. NajceSce koristena je elektroda Ag/AgCl zbog svoje jednostavnosti
jer se lako pripremaju, isplativosti te stabilnosti. Naziva se joS dvospojna referentna
elektroda (eng. Double Junction Reference Elektrode). Celija sa srebrnom Zicom i
zasi¢enom otopinom srebrovog klorida u ovih elektroda smjeStena je u unutrasnjem
dijelu tijela elektrode, a s vanjskom otopinom je povezana preko vanjske cijevi u kojoj
se nalazi drugi elektrolit koji se nalazi u kontaktu s ispitivanom otopinom preko
poroznog elektrolitskog mosta koji se naziva ,frit“. Otopina u vanjskom omotacu
referentne elektrode gradi takozvani ,,solni most* izmedu unutradnje otopine referentne

elektrode i ispitivane elektrode.’

1.1.6. STANDARDNA VODIKOVA ELEKTRODA

Osnovna referentna elektroda kada je u pitanju elektrokemijska celija sa
vodenom otopinom je standardna vodikova elektroda (SVE) koja se prikazuje
simbolicki:

| 2( =1 *( =1)

Prema standardnoj vodikovoj elektrodi definiraju se potencijali ostalih elektroda. Ova

elektroda se sastoji od plo€ica izradenih od spuzvaste platine koje su uronjene u otopinu
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vodikovih iona jedinicnog aktiviteta kroz koju se propusta plinoviti vodik pod tlakom
od 101325 Pa (Slika 7.).”

Elektrokemijska reverzibilnost sustava 2H"/H, prikazuje se reakcijom:
2H*(ag) +2e~ 2H(ads.) ~ Hy(aq)

Potencijal vodikove elektrode ovisi o0 aktivitetu plinovitog vodika i aktivitetu vodikovih

iona u otopini te prema Nernstovoj jednadzbi iznosi:

odnosno

00592 1y,

—

2 N7z,
H,, 101 325 Pa
) €—
e
=
=
=
| =
| ﬂ g
! 3 ==
— - b
HCI, 1 mol dm™

Slika 7. Standardna vodikova elektroda®

Prema konvenciji standardni potencijal vodikove elektrode (E°) je 0,000 V pri svim
temperaturama, a potencijal elektrode definira se kao standardna elektromotorna sila

¢lanka gdje je jedna od elektroda standardna vodikova elektroda.®
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1.1.7. KALOMELOVA ELEKTRODA

Ziva je metal koja se koristi za pripremu elektroda. Veéina soli jednovalentne
Zive su tedko topljive pa je moguca jednostavna kontrola koncentracije Hg3* iona u
otopini te na taj naCin i kontrola potencijala referentne elektrode koji je temeljen na
redoks-sustavu Hg3*/2Hg. Kalomel je trivijalan naziv za Zivin(l) klorid. Kalomelova
elektroda je jednostavna za izradu te se Cesto koristi u laboratorijima. U unutrasnjoj
cijevi je smjesa koja sadrzi zivu, kalomel i otopinu kalijeva klorida. Sama unutrasnja
cijev je spojena malim otvorom s vanjskom cijevi u kojoj se zapravo nalazi otopina
kalijeva Klorida. Veza s otopinom analita ostvaruje se preko sinterirane plocCice,
poroznog stakla ili porozne vlaknaste brtve (Slika 8.).”

Mana kalomelove elektrode je $to ima veci temperaturni koeficijent te on stvara
problem kada tijekom mjerenja nastaju bitne temperaturne promjene.”

elektri¢ni vodic

L i Pt Zica

pasta od Hg, Hg,Cl,
i zasi¢ene otopine KCI

mala rupa ili
azbestni konac

zasi¢ena otopina KCI

ploCica od sintera

Slika 8. Shematski prikaz zasi¢ene kalomelove elektrode
Kalomelova elektroda se moZe prikazati:
| 2 20 ) ()
pri cemu je x koncentracija KCI u otopini.
Elektrodna reakcije u poluclanku je:

Hg,Cl, +2e~  2Hg(l) + 2CI~
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Potencijal se iskazuje na sljede¢i nacin:

2 2

—  ___|pHem cr
2 H92C|2
00592

- - |I’l Cl-

2

Elektrodni potencijal zasi¢ene kalomelove elektrode iznosi 0,244 V pri temperaturi
25°C.

1.1.8. ELEKTRODA SREBRO/SREBROV KLORID

Elektroda srebro/srebrov klorid se Cesto koristi kao referentna elektroda jer se
lako izraduje, stabilna je, neotrovna te ekonomiCna. Ona se najceSCe Kkoristi u
kombinaciji sa zasicenom otopinom KCI Ciji elektrodni potencijal iznosi +0,197 V u
odnosu na vodikovu elektrodu. Ove elektrode sastoje se od srebrene elektrode koja je

uronjena u otopinu zasi¢enu kalijevim i srebrovim kloridom (Slika 9.):
| C D) C )
Elektrodna reakcija je:
AgCl+e~ Ag+CI™

Potencijal elektrode srebro/srebrov klorid je ovisan o koncentraciji i temperaturi, a pri

temperaturi od 25°C u zasi¢enoj otopini srebrovog klorida iznosi 0,199 V.

Potencijal se iskazuje na slijedeCi nacin:

— o __n Ag(s) Cl™
AgCl
= ©°9-0,0592In
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i Ag
L
x ™ AgCl

KCl, 3.5 mol dm™

-

Slika 9. Elektroda srebro/srebrov klorid®
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2. EKSPERIMENTALNI DIO
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EKSPERIMENTALNI DIO

2.1. OPREMA | REAGENSI

Oprema koristena prilikom eksperimentalnog rada:

Milivoltmetar, Mettler, Toledo Seven Exellence, SAD

Dvospojna referentna elektroda (eng. Double Junction Reference Elektrode),
Orion, 90-02, SAD

Magnetna mjesalica, Heindolph, MR 3001, Njemacka

pH-metar, Metrohm, 827, Njemacka

Analititka vaga, Mettler, AT 261 (+ 0,1g), Svicarska

Uredaj za proizvodnju ultraCiste vode, Milipore Simplicity, SAD

Mikropipeta, DragonMed, (100-1000) pL/(1-5) mL

Odmijerne tikvice, laboratorijske Case, lijevci, stakleni Stapici, pokrovna stakla

Reagensi i otapala tijekom eksperimentalnog rada:

Zeljezov(l11) Klorid, (FeCls), Fluka
Sumporna kiselina (H2SOy)
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2.2. PRIPREMA OTOPINA

2.2.1 Priprema pufera H,SO, zapH =1
p(H.S0,) = 1840 g L™
W(H2SO04) = 96 %

M = 98,079 g mol™

smjese

smjese

smjese

smjese

_ 1840gL™ 0,96
~98,079g mol-t

=18 mol L™

H,S0, H*+HSO,”
Cy Cu Cy

HSO, H*+S03"

[H*]1= (H,S0,) + [SO57]
(H2S04) = [HSOz]1 + [S037]

_ [H*Is0771 _ ( (HS0,) + [S0F 1)[S0%7]

27 [HSO;1 ~ [HSO;]
[HSOz]1 = (H,S0,) — [$037]

_ ( (Hy804) + [5O3 DI[s03]
2 (H,S0,) — [S0%7]

[SO37] = [H] = (H2S0,4)
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_[HTI([H'T—= (H2S04))
%27 2 c(H,S0,) — [H*]

[H']=10"1=01

,_01 (01— ) B L
1021072 = ~5—""5=" - 001-01 ,=00204 ,~ 10210

0,01+1,02 10°=0,0204 ¢, + 0,1 c,
0,01102 = 0,1204 c,

¢, = 0,09153 mol L*

11 _ 0,09153 mol Lt1L
> 18 mol L1

2 =

,=5103L=5mL

Priprema pufera H,SO,4 za pH = 1,5:
pH=15 - —log[H*]=15
[H*] =107%° =0,03 mol L™*

_[H'I(H'T— (H,S04))
%72 c(HyS0,) — [H]

_,_ 003 (003— ,) » _ »
102 1072 =~ —— ="~ 9107%-003 ,=00204 ,~306 10
u )

0,0504 ¢, = 1,206 107

¢, = 0,02393 mol L*
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. 1 002393molL L 1L
> 18 mol L1

2 =

,=133103L=1,33mL

Mikropipetom je uzeta priblizna vrijednost volumena(V1) H,SO, i dodana u 1 L vode te
uz pomo¢ pH-metra namjestana s H,SO, kako bi se dobio pH =1 odnosno pH = 1,5.

2.2.2 Priprema 0,5 L otopine FeCls koncentracije ¢ = 0,01 mol L* upH =1
c(FeClz) = 0,01 mol L™
M(FeCls) = 162,21 g mol™

V=0,5L

=0,01mol L™ 0,5L 162,21 g mol~?!
m =0,81105g

Nakon teorijskog izraCunavanja potrebne mase FeCls, izvagano je 0,81105 g FeCl; na
analitickoj vagi te otopljeno u puferu odnosno u H,SO, u odmjernoj tikvici u cilju

dobivanja otopine poznate koncentracije i pH.

2.3. POSTUPAK RADA

lonsko-selektivne elektrode su elektrode Ciji potencijal ovisi o aktivitetu samo
jedne ionske vrste. U eksperimentalnom radu su koristene membrane koje u svom
sastavu ukljuCuju Zeljezov(lll) fosfat (FePO,), srebrov sulfid (Ag.S) i teflon.
Zeljezov(l11) fosfat i srebrov sulfid su komponente koje su prethodno istaloZene u
laboratoriju na nacin da je Zeljezov fosfat(lll) istaloZzen mijeSanjem Zeljezovog(lll)
klorida (FeCls) i dinatrijevog hidrogenfosfata (Na,HPQ,), a srebrov sulfid mijeSanjem
srebrovog nitrata (AgNQO3) i natrijevog sulfida (Na,S). VeliCina Cestica Ag,S je od 45
do 100 mikrona. Nakon taloZenja Zeljezovog(lll) fosfata i srebrovog sulfida, njihovim
mijeSanjem sa teflonom i vaganjem dobivene su membrane Sto su u ovom slucaju
membrane M4 i M5.
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Membrana M4 je napravljena tako da je omjer FePO4:Ag,S:PTFE - izvagan u omjeru
1:4:5. Membrana M5 je napravljena tako da je omjer FePO4:AQ,S:PTFE - izvagan u
omjeru 1:5:6.

Nakon toga membrane su preSane pod pritiskom od pet tona u trajanju od dva sata te su
na taj nacin pripremljene membrane koje se koriste u ovom eksperimentalnom radu.
Takve ispreSane membrane su se ispolirale brusnim papirom te stavile u tijelo elektrode
(Slika 11.).

50 mL otopine Zeljezovog(lll) klorida koncentracije 0,01 mol L™ stavlja se u ¢éeliju u
kojoj se nalazi tijelo elektrode. Pomocu pH-metra se oCitava razlika potencijala izmedu
indikatorske i referentne elektrode te vrijeme odziva elektrode. Otopini se najprije
odredi pocetni potencijal. Metodom slijednog razrjedenja uzima se mikropipetom 25
mL pripremljene otopine FeCl; te se dodaje 25 mL odgovarajuceg pufera pri
odredenom pH te se pri tome ne mijenja ukupni volumen otopine. Otopina se mijeSa
elektromagnetskom mijeSalicom. S obzirom na promjenu koncentracije prati se
promjena potencijala. Nakon svakog razrjedenja se oCitava potencijal pomocu
milivoltmetra i vrijeme odziva. Razrjedenje se vrsi sve dok razlika potencijala izmedu
zadnjeg i predzadnjeg potencijala nije jedan ili manja od jedan milivolt. Testiraju se
membrane (M4 i M5) na Zeljezove(l11) ione. Mjerenja su ponovljena tri puta.

Slika 10. Aparatura za potenciometrijsko mjerenje
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Slika 11. Tijelo elektrode

Slika 12. Milivoltmetar koji prikazuje izmjereni potencijal (lijevo) i referentna elektroda

uronjena u €eliju s magnetskom mijeSalicom (desno)
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2.4, REZULTATI

Ei;, Ez Es(mV) - predstavljaju razliku potencijala izmedu indikatorske i

referentne elektrode

t(s) - predstavlja vrijeme odziva

Rezultati odziva membrane M5 na Fe** ione pri pH = 1,00

Tablica 1. 1zmjereni potencijal testiranja odziva na Fe** ione

c(Fedt) pFe®* Ei/mV t/s | EJmV t/s | Es/mV t/s
/moldm™3
1x 107 33 |26L4 190 | 263,2 355 |275,3 30
5x 107 3,5 262,0 262 | 272,5 107 | 276,6 15
2,5x107 3,7 |2664 89 |276,4 49 |278,1 15
1,25 x 107 40 |272,2 76 | 280,2 50 |281 17
6,25 x 10™ 4.3 273,5 170 | 283,2 7 283 23
3,13x 10" 4,6 278,2 76 | 283,0 29 | 2855 41
1,56 x 10™ 4,9 280,3 12 288,3 21
7,81 x10” 5,2 284,2 25 288,4 106
3,91x10° 55 | 284,6 26
Membrana 5 pri pH=1,00
290 -
og5 | Y =82124x+247,77 .
R2 = 0,9969 ‘ -
i o
280 Y e
275 - E3
. ————————————— Linearni (E1)
270 4 y=13,183x +220,3 -
R? = 0,9655 . Linearni (E2)
265 Linearni (E3)
([ J
260 T T T T T 1
0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

Slika 13. Prikaz testiranja odziva membrane M5 na Zeljezove(lll) ione pri pH = 1,00
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Rezultati odziva membrane M5 na Fe** ione pri pH = 1,50

Tablica 2. Izmjereni potencijal testiranja odziva na Fe** ione

c(Fe*)/ | pFe® EJmV | t/s EJmV | t/s Es/mV | t/s
moldm™
1x10° 29 198,1 218 261,3 49 286,9 111
5x10° 31 199,5 64 276,7 117 285,2 44
25x10° 34 206,6 66 282,8 7 295,5 39
1,25x10° 3,6 2134 17 291,3 21 299,9 22
6,25x 10* 39 2221 34 298,5 105 304,9 23
3,13x10* 4,2 231,1 96 300 85 303,1 75
1,56 x 10 45 245 29 3014 29 309 24
7.81x10° 438 305,5 31 3128 34
391x10° 51 311,7 15
1,95x10° 54 3153 27
9,77x 10° 57 318,3 19
488x10° 6,0 321,3 12
244x10° 6,3 323,9 19
6,6 325,1 13
326,3 19
6,9
400 Membrana 5 pri pH=1,50
350
30 | o RE=09234 g .g.@:@:@:@@EEIETT T
250 PR ® El
200 .‘_‘....-‘--. £
y =28,927x + 110,28
150 R2=0,9768 E3
00 | e Linearni (E1)
50 Linearni (E2)
0 Linearni (E3)
0,0 1,0 2,0 3,0 4.0 5,0 6,0 7,0

Slika 14. Prikaz testiranja odziva membrane M5 na Zeljezove(lll) ione pri pH = 1,50
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Rezultati odziva membrane M4 na Fe** ione pri pH = 1,00 tijekom prvog

mjerenja

Tablica 3. Izmjereni potencijal testiranja odziva na Fe** ione

c(Fe*")/moldm | pFe®* Ei/mV t/s Ea/mV t/s Es/mV t/s
3
1x10° 3,32 | 30 70 59,7 197 | 206,9 9
5x10° 3,50 | 46,3 303 69,6 176 |211,8 12
2,5x10° 3,75 | 65,7 166 72 72 216,1 9
1,25 x 107 4,02 | 70,5 641 85,6 96 219,8 7
6,25 x 10™ 4311888 1269 | 94,8 47 218,3 42
3,13x 10" 4,61 | 106,1 17 98,5 122 | 221,7 16
1,56 x 10™ 4,91 100,7 194 |[2233 33
7,81x10° 5,20 106,3 40 225,7 95
3,91 x10” 5,51 108,1 54 229,7 30
1,95 x 10® 5,81 113,2 31 230,6 21
9,77 x10°® 6,11 121 134 | 2317 13
6,41 128 114 [229,8 36
6,71 154,4 333
7,01 159,4 165
731 181,3 103
7,61 180,6 75
Membrana 4 pri pH=1,00
250
200 ® El
150 y=8,1106x + 183,78 E2
R2=0,9445 E3
100 ..&.-" ......... Linearni (E1)
i e
R2=0,977
O0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Slika 15. Prikaz testiranja odziva membrane M4 na Zeljezove(lll) ione pri pH = 1,00. I.

testiranje
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Rezultati odziva membrane M4 na Fe®*" ione pri pH = 1,00 tijekom drugog

mjerenja

Tablica 4. Izmjereni potencijal testiranja odziva na Fe** ione

c(Fe*)/moldm | pFe** | Ei/mV t/s Ez/mV t/s Es/mV t/s
3
1x 107 3,32 | 245,1 49 270,5 267 | 2796 224
5x10° 3,50 | 257,3 100 | 275,7 76 284.8 74
25x10° 3,75 | 261,2 7 2847 170 | 291 7
1,25 x 10° 4,02 | 269,6 50 290,8 136 | 294 40
6,25 x 10™ 431 | 274,8 37 2958 78 296,6 13
3,13 x 10" 461 | 277,7 11 299.4 53 300 40
1,56 x 10™ 491 | 277,7 33 301,3 11 303,5 41
7,81 x10° 5,20 | 274,2 48 303,7 25 307,5 13
3,91 x10° 551 | 276,7 48 305,2 29 309,7 13
1,95 x 107 581 | 279 15 307 31 310,3 15
9,77 x 10° 6,11 | 279 18 309 27
4,88 x 10° 6,41 310,3 35
2,44 x 10° 6,71 311,3 28
7,01 312,1 34
Membrana 4 pri pH=1,00
350
300 y =13,63x + 237,26
250 R2=0,9674 IS o0 00000 & El
® E2
200 E3
0 y=1263+2134 Linearni 1)
100 fem0rzz Linearni (E2)
50 Linearni (E3)
0
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Slika 16. Prikaz testiranja odziva membrane M4 na Zeljezove(lll) ione pri pH = 1,00. II.

testiranje
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Rezultati odziva membrane M4 na Fe®* ione pri pH = 1,00 tijekom tredeg

mjerenja

Tablica 5. Izmjereni potencijal testiranja odziva na Fe** ione

c(Fe*)/moldm | pFe** | Ei/mV t/s Ez/mV t/s Es/mV t/s
3
1x107 3,32 | 241,2 151 | 292,6 231 | 286,1 340
5x10° 3,50 | 246,4 13 296 127 | 296,1 7
25x10° 3,75 | 249,1 38 300 70 301,6 193
1,25 x 10° 4,02 | 252,8 55 303,3 45 307,2 150
6,25 x 10™ 431 | 256,7 43 306 15 311,1 71
3,13 x 10" 461 | 260,3 44 308,1 13 315,1 58
1,56 x 10™ 491 | 262,6 13 310,3 30 318,7 47
7,81 x10° 5,20 | 268,2 23 3122 13 321,9 48
3,91 x10° 551 | 270,5 7 313,6 20 324,2 52
1,95 x 107 581 | 271,4 19 325,2 27
9,77 x 10° 6,11 326,1 19
4,88 x 10°
2,44 x 10°
Membrana 4 pri pH=1,00
350
300 y= 16,003X + 239,53
R2=0,9367 ..
250 .o..o--o~-0-"""‘ ¢ ° =
E2
200 E3
y = 12,905x + 200,31
150 R2=0,9896 e Linearni (E1)
100 Linearni (E2)
50 Linearni (E3)
0
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Slika 17. Prikaz testiranja odziva membrane M4 na Zeljezove(lll) ione pri pH = 1,00.

I11. testiranje
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Rezultati odziva membrane M4 na Fe** ione pri pH = 1,50

Tablica 6. Izmjereni potencijal testiranja odziva na Fe** ione

c(Fe*)/moldm | pFe** | Ei/mV t/s Ex/mV t/s Es/mV t/s
3
1x 107 2,9 252,9 500 | 256,3 250 | 196,8 169
5x10° 31 268,4 7 259,9 57 205,2 22
2,5x 107 34 270,5 13 264,3 13 212,5 35
1,25 x 107 3,6 273,2 13 267,5 13 219,4 26
6,25 x 10™ 3,9 275,7 13 271,1 12 225 33
3,13x 10" 42 277,9 13 273,2 11 229,5 16
1,56 x 10 45 280,1 13 274,3 35 233,9 9
7,81 x 107 48 282,4 13 275 30 238,8 14
3,91 x10° 5,1 284,1 17 276,6 16 2425 28
1,95 x 10° 5,4 285,1 17 278 14 246,4 25
9,77 x 10° 5,7 285,7 13 281,3 50 249,4 13
4,88 x 10° 6,0 281,9 12 251,3 18
2,44 x 10°® 6,3 252,1 13
Membrana M4 pri pH=1,50
350
300 | y=11,063x+ 230,08
R2=0,8134  00.0:9:0:0:00 e El
250 @
E2
200 E3
v Linearni (E1)
100 y=17,794x + 151,49 Linearni (E2)
50 R2=0,9666
Linearni (E3)
0
0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Slika 18. Prikaz testiranja odziva membrane M4 na Zeljezove(lll) ione pri pH = 1,50
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3. RASPRAVA
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lonsko-selektivne elektrode se Cesto primjenjuju u analitickoj kemiji te su
zanimljive mnogim znanstvenim istrazivaCima zbog svoje jednostavnosti,
ekonomicnosti, osjetljivosti i Sirokog mjernog podrucja za razliku od kromatografije,
plazma-masene spektrometrije, voltametrije i brojnih drugih metoda i tehnika koje su
relativno skupe metode.

Ovaj rad objaSnjava razvoj ionsko-selektivnin membrana Ciji cilj je razvijanje
jednostavnijih  potenciometrijskin senzora za odredivanje Zeljezovih(lll) iona.
Ispitivanja su provedena na dvjema membranama: M4 i M5. Membrane su pripremljene

od zeljezovog(ll) fosfata, srebrovog sulfida i teflona u razli¢itim omjerima.

Na temelju rezultata moze se zakljuCiti da prethodno pripremljena membrana M5 pri
pH=1,00 i pH=1,50 pokazuje nezadovoljavajuéi odziv prema promjeni koncentracije
zeljezovih(I11) iona.

Za membranu M4 pri pH=1,00 proveli smo devet mjerenja. Membrana M4 pri pH=1,00
je pokazala najbolji odziv prilikom mjerenja broj dva jer je nagib pravca najblizi
teorijskom nagibu za trovalentne ione, ali faktor korelacije nije dobar. Mjerenja za ovu
membranu bi se trebala ponoviti. Pri pH=1,50 ova membrana pokazuje neodgovarajuci

odziv prema koncentraciji Zeljezovih(l11) iona.
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4.ZAKLIJUCAK
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d)

Na osnovu provedenog ispitivanja mogu se donijeti sljedeci zakljucci:

Opisana potenciometrijska metoda ne prikazuje prihvatljiv odziv membrane na
zeljezove(l11) katione pri pH vrijednostima 1 i 1,5.

Membrana M4 pokazuje zadovoljavajuci odziv na Zeljezove(lll) ione pri
pH=1,00 pri mjerenju broj 2, ali faktor korelacije ne ispunjava teorijsku
vrijednost.

Membrana M5 pokazuje neodgovarajuci odziv na Zeljezove(lll) ione pri pH
vrijednostima 111,5.

Ispitivanja treba nastaviti u smjeru ispitivanja pri razliCitim pH vrijednostima pri

tom mijenjajuci sastave membrana.
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