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Utjecaj temperature na depasivaciju kositra u NaCl otopini

Rogi¢, Petra

Sinteza nanomagnetita i priprava ferofluida uz razli¢ite surfaktante

Burni¢, Filip

Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskom redukcijom pomodu zelenog caja

Lukacek, Anamaria

Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskom redukcijom pomocu cvjetnog meda

Arar, Klara

Procjena aktivnosti solarnih ¢elija na osnovi nanokristali¢cnog ZnO uz razli¢ite uvjete priprave aktivnog filma

Katini¢, Tanita

Zelena sinteza i karakterizacija koloidnog srebra pomocu cvjetnog meda pri razli¢itim pH vrijednostima

Gobin, Valentino

Priprava cementnih kompozita uz dodatak aditiva

Kulis, Ana

Utjecaj V205 na sinteriranje magnezijeva oksida

Cori¢, Mislav

Gospodarenje gradevinskim otpadom u Republici Hrvatskoj

Stipi¢, Bozana

Odredivanje svojstva hidratiziranih cementnih kompozita uz dodatak otpadnog ambalaznog stakla pomocu
toplinske analize (TG/DTG)

Buterin, Sime

Izrada solarnih ¢elija na osnovi nanokristalicnog ZnO

Cerdié, Petra

Primjena viSecijevnih izmjenjivaca u hladenju kliznih leZajeva rotacijskih peci

Barbari¢, Marko

Utjecaj dodatka MgO na specifi¢nu provodnost portland cementne paste

Topalovi¢, Renata

Visecijevni 1-2 tip izmjenjivaca topline

Buéma, Silvia

Zelena sinteza koloidnog srebra razli¢itim prirodnim reducensima

Cerdi¢, Marija

Suncane Celije s fotoaktivnim bojilima

Kosir, Marko

Sinteza i karakterizacija koloidnog srebra dobivenog elektrokemijskom metodom niskog napona istosmjerne struje

Jajeti¢, Hrvoje

Procjena kvalitete grafitnog filma za DSSC mjerenjem povrsinske otpornosti

Ercegovi¢, Matej
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Pregled tehnika priprave i primjene magnetne koloidne suspenzije zeljezova oksida - ferrofluida

Plavci¢, Sara

Odredivanje vremena pocetka i kraja vezivanja cemnta CEM | (Ultimo) prema HRN EN 196-3:2016 i
konduktometrijskom metodom

Karamati¢, Karmela

Utjecaj dodatka otpadnog betona na specifi¢nu elektri¢nu provodnost cementne paste

Gobin, Valentino

Zelena sinteza koloidnog srebra kemijskim talozenjem pomocu razli¢itih prirodnih reducensa

Ramljak, Anja

Usporedba aktivnosti solarnih ¢elija uz primjenu komercijalnih fotoosjetljivih bojila: rutenijskog N3, rhodamina B
te metil plavog

Konjevoda, Andrej

Izrada elektrode i provedba konduktometrijskih mjerenja u cementnim pastama uz dodatak mljevene opeke

Barbari¢, Sara

Procjena aktivnosti fotoosjetljivih bojila antocijanina, rhodamina B i metil plavog za primjenu u solarnim ¢elijama

Sumelj, lvana

Elektrokemijsko dobivanje koloidnog srebra pomodu natrijevog citrata

Cacinovié, Nives

Utjecaj dodatka otpadnog hidratiziranog cementa na razvoj topline tijekom rane hidratacije industrijskog portland
cementa TECNOCEM

Zeli¢, Doris

Primjena ultrazvuka pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode

Herceg, Matea

Termogravimetrijska analiza PEO/fenil hib-POSS nanokompozita

Celan, Mihaela

Odredivanje uspjesSnosti priprave fotonaponskih celija na osnovi nanokristali¢nog TiO2

Vareskovi¢, Matea

Utjecaj pripreme uzorka na rezultate termogravimetrijske analize

Covi¢, Andela

Odredivanje pocetka vezanja cementnih pasti CEM i uz dodatak 0-30 mas.% zeolita zasi¢enog Zn2+ ionima
mjerenjem specifi¢ne elektricne provodnosti i elektrodnog potencijala Pb-Cu elektrode

Lovri¢, Josipa

Hladenje kliznog lezaja rotacijske pedi za proizvodnju portland cementa

Gulisija, Mario

Primjena ultrazvuka visokog intenziteta pri dobivanju magnezijeva hidroksida iz morske vode

Ana-Maria, Sunji¢

Sinteza zeolita A hidrotermalnim postupkom pri razli¢itim reakcijskim uvjetima

Karaci¢, Jozo

Utjecaj otpadne gradevinske opeke na specifi¢nu elektri¢nu provodnost portland cementnih suspenzija

Stivin, Ines

Kineticka analiza rane hidratacije portland cementa uz dodatak aditiva i zasi¢enog zeolita

Jajeti¢, Hrvoje

Utjecaj dodatka prirodnog zeolita na specifi¢nu elektri¢cnu provodnost portland cementnih suspenzija

Seletkovié, Klara

Svojstva poli(L-laktidnih) kompozita s razli¢itim udjelom povrsinski modificiranog magnezijeva hidroksida

Prnjak, Petra

Primjena Frattini testa i testa zasi¢enosti vapnom u procjeni pucolanske aktivnosti razli¢itih alumosilikatnih
materijala

Tunji¢, Ljubica




Utjecaj polimernog materijala na kvalitetu trodimenzionalnog ispisa

Covié-Stanié, Ante

Odredivanje optimalnog vremena za postizanje prihvatljive koncentracije koloidnog srebra pomocu generatora
niskog napona

Plavcié, Marija

Provodnost cementnih pasti pri normalnoj konzistenciji uz dodatak otpadne gradevinske opeke

Vrljicak, Anamarija

Odredivanje normalne konzistencije i specifi¢ne elektricne provodnosti portland cementnih pasti uz dodatak
razli¢itih frakcija otpadnog ambalaznog stakla

Kreso, Antonija

Utjecaj troske visoke pedi na hidrataciju portland cementa i razvoj mehanickih svojstava cementnih mortova

Petrovi¢, Andrija

Meksanje prirodne izvorske i vodovodne vode kemijskim talozenjem pomocu vapna, natrijeve luzine i fosfatne soli

Alviz, Eugen

Odredivanje pocetka i kraja vezivanja portland cementnih pasti uz dodatak razli¢itih frakcija otpadnog
ambalaznog stakla elektrokemijskom metodom

Stankovié, Sara

Priprava tehnoloskih voda razli¢itim taloznim sredstvima

Konjevoda, Andrej

Utjecaj zamjenskog dodatka troske na toplinu hidratacije portland cementa

Sumelj, lvana

Odredivanje topline hidratacije cementa CEM | uz dodatak gradevinske opeke i aditiva "AQUAREX directa"

Vareskovié¢, Matea

Utjecaj finoc¢e mliva otpadnog ambalaznog stakla na pucolanska svojstva portland cementnog kompozita

Ramljak, Anja

Priprava cementa na laboratorijskom kugli¢nom mlinu s dodatkom aditiva za meljavu

Ercegovi¢, Matej

Sinteza koloidnog srebra kemijskim talozenjem pomocu natrijevog borohidrida

Mehes, Mario

Utjecaj kombiniranog nacina ispiranja taloga magnezijeva hidroksida u postupku dekantacije na maseni udjel
B203

Popec, Kristina

Zelena sinteza koloidnog srebra pomoc¢u meda i karuba gume

Sari¢, Doris

Utjecaj nacina priprave nanokristali¢nog sloja TiO2 na efikasnost fotonaponske celije

Gali¢, Antonija

Sinteza zeolita "A" hidrotermalnim postupkom

Barbir, Danijela

Studija utjecaja Stetnih otpada na procese hidratacije i fizikalno-kemijska te mehanicka svojstva cementnih
kompozita

Barbir, Damir

Modeliranje pokazatelja onecis¢enja komunalne otpadne vode grada Splita

Perisi¢, Mladen




