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Aktivacija aluminija galijem

Ostricki, Iva

ELEKTROKOAGULACIJA | PRIRODNI ZEOLIT RAZLICITIH VELICINA CESTICA U
OBRADI KOMPOSTNE PROCJEDNE VODE

Midenjak, Ana

Utjecaj temperature na depasivaciju kositra u NaCl otopini

Rogi¢, Petra

Uklanjanje boje Sunset Yelow iz vodene otopine elektrokoagulacijom

Kristo, Nikolina

Pasivacija elektrode od jednozidnih ugljikovih nanocijevcica tijekom
elektrolize galne kiseline i njena prevencija

Loncar, Ana

KOROZIJA | NJEN UTJECA] NA DRUSTVO

Begi¢, Andelka

Analiza integriranog procesa elektrokoagulacije s cinkovim elektrodama
potpomognuta sa zeolitom i ultrazvukom

Mikulandra, Ana-Marija

ELEKTROKEMIJSKO PONASANJE KOSITRA U OTOPINI NaCl KONCENTRACIJE 0,1
mol dm-3

Boti¢, Anamarija

ELEKTROKEMI)SKO PONASANJE KOSITRA U OTOPINI NaCl UZ PRISUSTVO
MOLIBDAT IONA

Barisi¢, Mirna

Korozijsko ponasanje Cu, CuAl i CuZnPb legura u morskoj vodi

Lai¢, Magdalena

Utjecaj materijala elektroda i pH otopine na uklanjanje boje Crystal Violet

Knezovi¢, Maja

Utjecaj koncentracije pomoénog elektrolita i brzine vrtnje mijesala na
uklanjanje boje Crystal Violet procesom elektrokoagulacije

Kordi¢, Bozena

Usporedba sorpcije bakrovih iona na dvije vrste macjeg pijeska

Horozovi¢, Melinda

Usporedba kompostiranja biootpada malih decentraliziranih uredaja

Dadié¢, Ena
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Korozijsko ponasanje nehrdajucih ¢elika u morskoj vodi

MatosSin, Ante

Mehanicko recikliranje jednokratnih maski za lice

Brajkovi¢, Petra

Primjena razli¢itih metala kao anodnog materijala u obradi otpadnih voda

Sari¢, Josipa

Analiza utjecaja promjene pH vrijednosti i dodatka zeolita na ucinkovitost
obrade komunalne otpadne vode primjenom integriranog procesa
elektrokoagulacije i prirodnog zeolita

Brozincevié, Tali

Utjecaj temperature na korozijsko ponasanje kositra u NaCl otopini

0Odzak, Ana

Analiza hibridnog procesa elektrokoagulcije i obrade na sintetskom zeolitu
razlicite veli¢ine Cestica u obradi procjedne vode nakon kompostiranja
anaerobnim procesom

Magas, Klara

Elektrokemijsko ponasanje nehrdajudih Celika u slanoj otopini fosfatnog pufera

Simi¢, Kristina

Korozijsko ponasanje legure aluminija AA 5754 u razli¢itim vrstama piva

Ban, Marija

Sinteza i karakterizacija nanostrukturiranog ZnO

Vukicevi¢, Mira

Utjecaj gustoce struje i veli¢ine Cestica zeolita na hibridni postupak obrade
procjedne vode elektrokoagulacijom

Cestari¢, Mirjana

Razvijanje vodika na Ni-Co leguri

Barisi¢, Iva

Reakcija razvijanja vodika na Ni-Mo katodi

Matuzi¢, Lucija

Analiza ucinkovitosti i hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita
u obradi kompostne procjedne vode

Galov, Karla

Primjena hibridnog procesa elektrokoagulacije i prirodnog zeolita u obradi
kompositne procjedne vode

Kuli¢, Amalija

The Effect of Heat Treatment on Damping Capacity and Mechanical
Properties of CuAINi Shape Memory Alloy

Ivani¢, Ivana; Kozuh, Stjepan; Holjevac Grguri¢, Tamara;
Vrsalovi¢, Ladislav; Goji¢, Mirko

Adsorption of copper, cobalt and nickel ions from ternary solutions on the
zeolite 13x

Abou Khalife, Donna-Maria

Analiza utjecaja brzine vrtnje mijeSala, dodatka zeolita i elektrolita na
ucinkovitost obrade procjedne vode iz kompostiranja biootpada primjenom
integriranog procesa elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu

Bobanovié¢, Andela




Analiza utjecaja udaljenosti elektroda i dodatka elektrolita na udinkovitost
obrade procjedne vode iz procesa kompostiranja primjenom integrirane
elektrokoagulacije i obrade na prirodnom zeolitu

Stojanovié, Marija

Hidratacija kalcij sulfoaluminatnog cementa u sustavima pasta i suspenzija

Brni¢, Mira

Inhibicija korozije bakra netoksi¢nim prirodnim spojevima

Hrepi¢, Antea

Postupak dobivanja nodularnog lijeva i izrada suhog veza za tankere

Besié, Ivan

Ispitivanje korozijskog ponasanja CuAIMnZn legure u Na2S04 otopini

Garvanovié, Ines

Utjecaj potencijala na formiranje oksidnih filmova na kositru

Ostricki, Iva

Elektrokemijsko ponasanje Ti i Ti-6V-4Al legure

Kvrgi¢, Dario

Utjecaj brzine vrtnje SBT mijesala na sorpciju bakra na zeolitu u Sarznom
reaktoru

Herceg, Ana

Odredivanje koncentracije iona teskih metala elektrokemijskim metodama

Kristo, Nikolina

Depasivacija kositra u otopini halogenida

Rogi¢, Petra

KOROZIJSKO PONASANJE LEGURE CuAIMnZn U NaCl OTOPINI

Jerci¢, Radosna

Analiza i obrada procjedne vode od kompostiranja biotpada

Juki¢, lvona

Modeliranje i optimiranje procesa recikliranja aluminijskog otpada u ¢vrstom
stanju

Krolo, Jure

Comparison of corrosion behaviour of copper and copper alloys in aqueous
chloride solution

Gudic, Senka; Vrsalovic, Ladislav; Radeljic, Ana; Oguzie,
Emanuel; lvanic, lvana; Kozuh, Stjepan; Gojic, Mirko

Odredivanje kriterija prihvatljivosti pripreme povrsine Celi¢nih brodskih

. o . Alviz, Eugen
konstrukcija za zastitu premazalima
Toplinska svojstva kompozita polilaktidna kiselina/modificirane kostice
, Folo, Franka
masline
Spektrofotometrijsko odredivanje ukupnih fenola u uzorcima algi Zanko, Tea

Korozijsko ponasanje Cu i CuAl legure u 0,5mol dm-3 NaCl otopini bez i u
prisutnosti Na2504

Popec, Kristina

Utjecaj nagiba lopatica turbinskog mijeSala na adsorpciju bakra na zeolitu

Vidovié¢, Martina

Racunalna simulacija korozije niskouglji¢nog celika

Mrcela, Filipa




Utjecaj brzine vrtnje PBT mijeSala na adsorpciju bakra na zeolitu

Stivin, Ines

Priprema i karakterizacija PEO/ES kompozita

Loncar, Ilvana

Korozijsko ponasanje CuAINi legure u 0,5 mol dm-3 H2504 otopini

Suéurovié, Verena

Kvasivost tankih filmova sa ZnO nanozicama

Babi¢, Ivana

Metode sinteze i karakterizacije ZnO nanostruktura za biomedicinsku primjenu

Midenjak, Ana

Toplinska svojstva filmova poli(etilen-oksida)/natrijevog alginata nakon
izlaganja Ca2+ ionima

Pervan, Nikolina

Utjceaj koncentracije otpoine natrijeva klorida na vrijednost koeficijenta
difuzije

MatosSin, Ante

Ispitivanje mehanickih svojstvava brodogradevnog Celika povisene ¢vrstode
oznake LR-AH 36 pri razli¢itim temperaturama

Sari¢, Josipa

Ispitivanje korozijskog ponasanja CuSIMn legure u kloridnim i sulfatnim
elektrolitima

Perci¢, Nika

Utjecaj Mn na korozijsko ponasSanje CuSIMn legure u NaCl otopini

Rakulji¢, Blanka

Utjecaj temperature na pasivaciju aluminija

Horozovi¢, Melinda

Elektrokataliticka aktivnost nikla za reakciju razvijanja vodika

Simi¢, Kristina

Elektrokataliticka aktivnost za reakciju razvijanja vodika

Mari¢, Danijela

Ekstrakti zalinskog i ljekovitog bilja kao prirodni inhibitori polifenol oksidaza

Bulas, Natalija

Priprema i karakterizacija mjeSavina poliaktidna kiselina/poli(etilen-oksid):
termogravimetrijska analiza

Stori¢, Mihaela

Utjecaj pozicije PBT mijesala na ionsku izmjenu

Babi¢, Ivana

Analiza prijenosa tvari pri kompetitivhom vezanju Pb, Cd i Zn iz binarnih
sustava na nepomic¢nom sloju prirodnog zeolita

Milicevi¢, Blazenka

Utjecaj pH otopine i koncentracije i Cl- ona na koroziju traka legure CuAlMn
dobivene brzim hladenjem

Franicevié, Ana

Inhibicija korozije bakra uporabom Padina pavonica (Linnaeus) Thivy ekstrakta

Drventié, Ivana

Utjecaj brzine vrtnje PBT mijeSala na kinetiku ionske izmjene

Mari¢, Vlatka




Analiza indeksa kakvoce efluenta za ponovnu uporabu obradene otpadne
vode

Kljuce, Laura

Korozijsko ponasanje aluminijske legure AA 5052 u bezalkoholnim gaziranim
pi¢ima

Rora, Tina

Ispitivanje korozije legure CuAINi u 0,5 mol dm-3 H2S504 otopini

Terzi¢, Lana

Utecaj dodatka mljevenih ljuskica jaja na toplinska svojstva poli(vinil-klorida)

Viskovié¢, Martina

Utjecaj meda Vrijes (Erica) na elektrokemijsko ponasanje kositra u otopini
natrijevog klorida

Garvanovié, Ines

Utjecaj meda vrijesa (Erica) na elektrokemijsko ponasanje kositra u otopini
natrijevog klorida

Garvanovié, Ines

Inhibicija korozije metala uporabom Padina pavonica (Linnaeus) Thivy
ekstrakta

Hrepi¢, Antea

Ispitivanje korozije traka CuAIMn legure dobivene brzim hladenjem u 0,9%
NaCl otopini

Smith, Silvestar

Utjecaj tipa mijesala i prisutnosti razbijala virova na ionsku izmjenu u
kotlastom reaktoru

Blatari¢, Ksenija

Inhibicija korozije 5052 aluminijske legure pomoc¢u askorbinske kiseline

Oreb, Katarina

Corrosion behavior of CuUAIMn and CuAIMnNi alloy in 0.9% NaCl solution

Vrsalovi¢, Ladislav; Ivani¢, Ivana; Kozuh, Stjepan; Kosec,
Borut; Bizjak, Milan; Gudi¢, Senka; Goji¢, Mirko

Different corrosion behaviour of CuNil0FelMn alloy condenser tubes in
seawater

Dadi¢, Zvonimir; Gudi¢, Senka; Vrsalovi¢, Ladislav; Kvrgi¢,
Dario; Ivani¢, lvana; Catipovi¢, Nik3a

Electrochemical and corrosion behaviour of copper shape memory alloy in
NaCl solution

Vrsalovi¢, Ladislav; lvani¢, lvana; Gudi¢, Senka; Goji¢, Mirko

Influence of Mn on the corrosion behavior of CuAIMn alloy in NaCl solution

Gudi¢, Senka; Rakulji¢, Blanka; Vrsalovi¢, Ladislav; Bizjak,
Milan; Ivanié, lvana; Kozuh, Stjepan; Goji¢, Mirko

Elektroanaliticke metode u karakterizaciji sumpornih vrsta u prirodnim
vodama

Mladini¢, Sanja

Priprema i karakterizacija poli(etilen-oksid)/fenil hepta izobutil polihedralni
oligomerni silseskvioksan (PEO/fenil hib-POSS) nanokompozita

Defterdarovié, Haris




Odredivanje Sirine metastabilne zone boraksa razli¢itim metodama u
Sarznom kristalizatoru

Kostroman, Anita

Utjecaj tipa mijeSala na ionsku izmjenu u Sarznom reaktoru sa i bez razbijala
virova

Miljak, Zrinka

Utjecaj toplinske obrade na korozijsko ponasanje legure CuAlMn u NaCl otopini

Maderi¢, Silvija

Utjecaj legirnih elemenata na koroziju bakra

Radelji¢, Ana

Obrada procjedne vode odlagalista otpada primjenom Sarznog hibridnog
procesa koristenjem prirodnog zeolita

Buzdovaci¢, Andrea

Ispitivanje korozije traka CuAIMnTi legure dobivene brzim hladenjem u 0.9%
NaCl otopini

Jerci¢, Radosna

Usporedba korozijskog ponasanja AlSI 304, AISI 316L i duplex Celika u otopini
klorida

Kvrgi¢, Dario

Obrada procjedne vode odlagalisSta otpada primjenom hibridnog procesa s
nepomicnim slojem zeolita

Dodig, Ivana

Ispitivanje korozije traka CuAlNi legure dobivene brzim hladenjem u NaCl
otopini

Garvanovié, Ines

Utjecaj dodatka Mg(OH)2 na tiplinska svojstva poli(vinil-klorida)

Radoni¢, lva

Corrosion Protection of Copper in Sodium Chloride Solution using Propolis

Vrsalovi¢, Ladislav; Gudi¢, Senka; Graci¢, David; Smoljko,
Ivana; Ivanié, lvana; Kliski¢, Maja; Oguzie, Emeka Emanuel

Corrosion behavior of CUAINiMn in 0.9% NaCl solution

Vrsalovi¢, Ladislav; Gotovac, lvan; Gudi¢, Senka; lvani¢, Ivana;
Kozuh, Stjepan; Kosec, Borut; Bizjak, Milan; Pezer, Robert;
Goji¢, Mirko

Corrosion investigation of rapidly solidified Cu- Al-Ni alloy in NaCl solution

Vrsalovi¢, Ladislav; Garvanovi¢, Ines; Kozuh, Stjepan; Kosec,
Borut; Bizjak, Milan; Ivani¢, Ivana; Gudi¢, Senka; Goji¢, Mirko

Effect of heat treatment on corrosion properties of CuAINi shape memory alloy

Vrsalovi¢, Ladislav; Ivani¢, Ivana; Kozuh, Stjepan; Gudi¢,
Senka; Kosec, Borut; Goji¢, Mirko

Ispiranje zeolita zasi¢enog procjednom vodom s odlagalista otpada
postupkom u koloni

Mari¢, Matej

The influence of copper content on corrosion behavior of ductile iron and
austempered ductile iron

Vrsalovi¢, Ladislav; Catipovi¢, Nik3a; Zivkovi¢, Drazen; Dadi¢,
Zvonimir; Kozuh, Stjepan; Goji¢, Mirko; Batinovi¢, Josip




The influence of pH and electrolyte temperature on corrosion behaviour of
CuAIMNTi alloy ribbons in NaCl solution

Vrsalovié, Ladislav; Jerci¢, Radosna; Gudi¢, Senka; lvanié,
Ivana; Kozuh, Stjepan; Kosec, Borut; Bizjak, Milan; Goji¢, Mirko

Odredivanje optimalnog vremena za postizanje prihvatljive koncentracije
koloidnog srebra pomodcu generatora niskog napona

Plav¢i¢, Marija

Korozijsko ponasanje CuAIMn legure na NaCl otopini

Matuli¢, Marko

Ispitivanje korozije legure Cul3Al2,5Ni2,5Mn u NaCl otopini

Gotovac, Ivan

Utjecaj koncentracije kloridnih iona na koroziju CuAIMn legure

Stori¢, Mihaela

ZnO filmovi s 2D nanostrukturama za fotokataliti¢ko procis¢avanje vode

Markota, Anita

Primjena Taguchijevog L9 dizajna eksperimenta na optimizaciju sorpcije bakra

Babi¢, Ivana

Optimizacija veli¢ine i brzine okretaja SBT mijeSala za uklanjanje bakra iz
otopine

Mari¢, Vlatka

Utjecaj toplinske obrade na mikrostrukturu i svojstva CuAlNi slitine s
prisjetljivos¢u oblika

Ivani¢, Ivana

Ispitivanje "low cost" sorbenata kao materijala za permeabilnu reaktivnu
barijeru za uklanjanje kadmija

Perci¢, Nika

Utjecaj temperature na inhibiciju korozije bakra pomocu propolisa

Ugrina, Teo

Inhibicija korozije bakra pomodcu propolisa

Graci¢, David

Toplinska i spektroskopska analiza defekata povrSine kompozitne ambalaze

Jarcevié, Boris

Utjecaj ph otopine natrijevog klorida na korozijsko ponasanje CuAINi legure

Dorbi¢, Kata

Vezivanje mangana na prirodni i Fe(lll)-modificirani zeolit - utjecaj pocetne pH
vrijednosti otopine

Tomié, Lorena

Utjecaj koncentracije kloridnih iona na korozijsko ponasanje CuAlINi legure

Cudina, Diana

Dobivanje, svojstva i uporaba celika

Ugrin, Luka

Ispitivanje oksidacijske postojanosti polimernih materijala na osnovi
polipropilena

Caleta, Sanja




Thermodynamic calculation of phase equilibria of the Cu-Al-Mn alloys

Holjevac Grguri¢, Tamara; Manasijevi¢, Dragan; Zivkovi¢,
Dragana; Balanovié, Ljubisa; Kozuh, Stjepan; Pezer, Robert;
Ivani¢, lvana; Anzel, lvan; Kosec, Borut; Vrsalovi¢, Ladislav;
Goji¢, Mirko




